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Kompozitni vyztuz do betonu- tyce a sité

Ndhrada za tradicni ocelovou vyztuz
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LUCs.r.o. Vyroba a sklad:

Volutova 2520, 158 00 Praha 5 Brunka 64, Humpolec

Mob.: +420 732 482 312 email: info@armakompozit.cz
Mob.: +420 603 584 045 office@armakompozit.cz

www.armakompozit.cz
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Slozeni

Kompozitni GFRP vyztuz ArmaKompozit je skelnym vlaknem vyztuzena
polymerova tyE nebo sit, vyrobena ze skelnych vlaken, které jsou
impregnovany tepelné vytvrzujici polymerovou pryskyfici. Ty€e jsou po
obvodu profilované ovinutim spiralou zabezpecujici soudrznost s betonem.

Viastnosti

2,5x pevnéjsi v tahu nez ocel

AZ 12x leh&i nez ocel

Odolna proti korozi

Chemicky odolna

Nevede elektricky proud

Nemagneticka

Tepelné nevodiva

Ekologicka

Parametry kompozitnich tyci

pevnost v tahu min. 1 000 MPa taznosstif;n max. 1,27%
modul pruznosti 45 GPa pevnost v tlaku min. 300 MPa
] soudrznost s min. 11,5
pevnost ve smyku min. 180 N/mm2 betonem N/mm2
snizeni pevnosti
v alkalickém max. 20% Obsah kadmia max. 0,01%
prostfedi

Parametry kompozitnich siti

pevnost v tahu

1036 az 1 394 MPa

relativni prodlouzeni

1,5a24,5%

pevnost spoje prutl sité

922 az 1288 N

snizeni pevnosti v alkalickém prostfedi

max. 13,2 - 23,1%

pevnost ve smyku/stfihu

207,7 az 213,8 MPa

modul pruznosti

44.4 az 50,5 GPa
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Vhodnd zaménitelnost za ocel

Nasobek snizeni
Ocelova vyztuz Kompozitni vyztuz hmotnosti kompozitni
vyztuze oproti ocelové
typ kg/m typ kg/m
pr. 6 mm 0,22 pr. 4 mm 0,026 8,5x leh¢i
pr. 8 mm 0,40 pr. 6 mm 0,045 8,9x lehdi
pr. 10 mm 0,62 pr. 8 mm 0,089 6,9x lehdi
pr. 12 mm 0,89 pr, 8 mm 0,089 10x leh¢i
pr. 14 mm 1,21 pr. 10 mm 0,133 9,1x lehdi
pr. 16 mm 1,58 pr. 12 mm 0,155 10,2x lehci
pr. 18 mm 2,00 pr. 14 mm 0,198 10,1x leh¢i
pr. 20 mm 2,47 pr. 16 mm 0,300 8,2x lehdi
Ocelové kari sité Kompozitni sité
typ kg/m2 typ kg/m2
sit 4x100x100 | 1,980 | sit' 3 x100x100 0,180 11x lehéi
sit 4x150x150 | 1,353 | sit' 3 x150x150 0,133 10,2x lehéi
sit 4x200x200 | 0,990 | sit' 3 x200x200 0,081 12,4x lehci
sit 5x100x100 | 3,080 | sit 3,5 x100x100 0,305 10,1x leh¢i
sit 5x150x150 | 2,105 | sit’ 3,5 x150x150 0,200 10,5x leh¢i
sit 6x100x100 | 4,440 | sit 4 x100x100 0,425 10,4x lehéi
sit 6x150x150 | 3,033 | sit 4 x150x150 0,285 10,6x lehdi
sit 8x150x150 | 5,398 | sit' 5 x150x150 0,470 11,5x lehéi
sit 8x200x200 | 3,95 sit 5 x200x200 0,280 14,1x lehdi

Pouziti kompozitni vyztuze, mnozstvi a zpUsob ulozeni v betonovych konstrukcich
podle individualniho statického navrhu a posouzeni konstrukci autorizovanym
statikem.
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Pouziti

Kompozitni vyztuz ArmaKompozit se pouziva pro armovani betonovych
konstrukci a to bud samostatné, nebo v kombinaci s ocelovou armaturou.
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Hlavni vyhody

pouZzitelna do vihkych a agresivnich prostredi

vhodna na plochy s pfimym stykem so soli a morskou vodou

snizeni kryci tloustky betonu — Uspora betonu, cementu, transportu
pouziti do tenkovrstvych betond, nizsi vyskyt trhlin

snadny transport, mensi naroky na pracovni silu a mechanizaci, snadna
manipulace do vysSich podlazi

ochrana konstrukce pfed negativnim vlivem bludnych proudt

vhodna pro feSeni tepelnych mostu

levnéjSi nez pouzivani uslechtilych oceli pfi zvySenych narocich na
prostup magnetickych vin

uspora na presahu pfi pouzivani ty¢i a siti v nekoneénych délkach
uspora nakladu pfi reklamacich a opravnych pracich na konstrukcich
poskozenych plsobenim vody a korozi ocelové vyztuze

mensi naroky na separaci kovu pfi drceni betonovych konstrukci

Hlavni uspory
Uspora nakladti na transport a manipulaci (1 kamion 24t = 1 dodavka
3,5t)
Uspora mzdovych naklad(i na pracovni silu
Lepsi efektivita pracovni sily bez vétSi namahy,
Niz8i kryci tloustka = Uspora betonu, cementu, transportu
LevnéjSi nez pouzivani specialnich oceli (napf. nerezovych,
povlakovanych, ...)
Mensi riziko vzniku trhlin u tenkovrstvych betont
Vétsi délky a formaty tyCi a siti = velka Uspora na pfesahu
Uspora nakladu pfi feSeni reklamaci vzniklych poskozenim konstrukce
korozi ocelové vyztuze a praskanim betonu
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